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Bemerkung: Die Ausgabestände der Normen werden mindestens vierteljährlich geprüft 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfverfahren Norm / Anweisung neue Ausgabe  bestätigt am 

Zugversuch DIN EN ISO 6892-1 

2017-2 

DIN EN ISO 6892-1 

2020-6 

Metallische Werkstoffe - Zugver-

such - Teil 1: Prüfverfahren bei 

Raumtemperatur 

(hier: nur Verfahren B) 

22.07.2021 

Analyse von 

Kohlenstoff mittels 

Thermogravime-

trischer Analyse 

ASTM D7582-12 

2012 

ASTM D7582-15 

2015 

Standard Test Methods for 

Proximate Analysis of Coal and 

Coke by Macro 

Thermogravimetric Analysis 

30.04.2019 

Bestimmung der 

Gesamtgehalte an 

Kohlenstoff und 

Schwefel von Stahl 

und Eisenproben 

mittels Verbren-

nungsverfahren 

DIN EN ISO 15350 

2010-08 

 Stahl und Eisen - Bestimmung der 

Gesamtgehalte an Kohlenstoff 

und Schwefel - Infrarotabsorp-

tionsverfahren nach Verbrennung 

in einem Induktionsofen 

(hier: - nur Verfahren A Pkt. 6.1  

             und 6.4 

           - ausgenommen Pkt. 8.3  

             Kalibrierung) 

08.01.2019 

Kerbschlagbiege-

versuch 

DIN EN ISO 148-1 

2011-02 

DIN EN ISO 148-1 

2017-05 

Metallische Werkstoffe - 

Kerbschlagbiegeversuch nach 

Charpy - Teil 1: Prüfverfahren 

20.09.2018 


